De I'alginate de sodium a la sphérification
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L Fine pellicule gélifiée

Polymére d'alginate de sodium
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Structure simplifiée de I'alginate de sodium
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o Structure simplifiée de l'interaction entre I'alginate de
Caze ?2+ sodium et les jons Ca2+ du lactate de calcium
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Calcium alginate

Sodium alginate

Les spheres




